
鋼鐵
中性除銹劑於冷卻系統的除銹應用

1. 排去冷卻系統裡的所有液體，並用水先洗滌過
2. 將SC7中性除銹劑倒入冷卻系統，這裡不建議加水稀釋
3. �懂引擎循環，並關閉，靜待數小時乃至於隔天
4. 排出SC7中性除銹劑至適當的容器，以便後續使用
5. 用清水在冷卻系統裡洗滌沖刷
6. 如有需要，重複步驟1~5
7. 加入適當地冷卻液或防凍藥劑

補充說明：

此法亦可用於一般水管的除銹應用，效果比一般的檸檬酸效果好。
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